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商品混凝土不凝固的原因

关键词：菏泽混凝土浇灌沙石水泥提要建新房本是件高兴的事,但对于牡丹区刘庄新村的秦先生一家来说,却遇

到烦心事。本报记者李德领摄本报菏泽月日讯（记者李德领）建新房本是件高兴的事，但对于牡丹区刘庄新村

的秦先生一家来说，却遇到烦心事。日，在秦先生家中，建筑队工人们正在拆木模板，从房顶上拆下木模板时

，顶层商品混凝土不凝固的原因还是湿漉漉地，用铁锨一碰，立刻就会出现一个小坑，而拆下来的木模板上也

粘了一层混凝土。据秦先生介绍，他先后从菏泽中联水泥以每吨元价格购买吨水泥，前两次水泥都没有问题，

第三次购买的吨水泥中，我怀疑部分水泥存在质量问题。秦先生说，月日，建筑队开始用第三次购买的水泥搅

拌成混凝土，在正常情况下，混凝土一天差不多就可以凝固，等到第二天我去房顶浇水时，有些地方一踩就是

一个脚印，直到月日拆木模板时，仍有一部分混凝土商品混凝土不凝固的原因还没有凝固。混凝土都是按照规

定比例混合搅拌的，我干了多年建筑活，从来没有出现过这种情况，对于出现的部分混凝土不凝固，我也怀疑

是水泥质量出现问题。
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你看，这边也是用的中联水泥，我用锤子使劲锤也没问题，但你看这边，用锤子轻轻一锤，混凝土就哗哗地往

下掉。秦先生说，他随手捡起一块掉下的混凝土，使劲一搓，沙子和石子就分开了，这石子是石子，沙子是沙

子，水泥根本没有起到什么作用。据菏泽中联水泥负责质量检测的单先生介绍，他们的水泥没有任何质量问题

，至于出现部分混凝土不凝固现象，单先生则认为可能是制作混凝土过程中出现问题。我们先后次去过秦先生

家，对水泥质量问题进行检测，但检测结果都是水泥没有任何问题，如果在制作混凝土过程中，不慎将油或者

洗衣粉之类的东西混进去，就会出现混凝土不凝固现象。糟糕！余额不多啦~立升级VIP参与网站互动交流获赠

筑龙币想要了解筑龙币的用途，如何获得筑龙币，请点击这里本文通过对某工程混凝土凝结时间过长原因的分

析，阐述了混凝土外加剂对水泥的适应性在商品混凝土生产品中的重要性，提出了在商品混凝土生产过程中加

强混凝土外加剂和水泥适应性的观点和方法及防止混凝土凝结时间过长的措施。日，老邵承揽了三站市场附近

一家幼儿园的地面铺设工程，他引进了市区南郊一家混凝土公司的产品，幼儿园于近日就要开业，按照计划，

昨天就应该交付工程。

但是日那天，厂家送来的几车混凝土中有一车（约立方）产品质量出现了问题，至昨日上午铺设的地面商品混

凝土不凝固的原因还没有凝固，而正常情况下，小时内混凝土就会凝固。老邵算了算，工人的工资加上处理建

筑垃圾以及重新铺设的费用总计多元，但是考虑到厂家态度诚恳，决定索要元。在其带领下记者来到了施工现

场，老邵指着铺好的一块地面说，这里一直没干，其商品混凝土不凝固的原因地方都凝固了，他在水泥地的边

上轻轻一掰，混凝土就碎了。

记者问及出现质量问题的原因时，于经理表示，出厂时不是每一车都检测的，而是按批次检测，难免有疏漏的

地方。我们搞的是城镇供水工程，水池的盖板浇注天后商品混凝土不凝固的原因还未完全凝固，这是什么原因

？该如何处理？是不是凿掉重新浇注过？水泥是不是假冒产品，我施工很多年了，商品混凝土不凝固的原因还

没遇到过你说的这种情况，一般情况下，温度在-度间砼凝结较慢，一般在-1小时之间。当温度降至冰点以下时

，则由于混凝土中的水分大部分已结冰，水泥颗粒不能与冰发生化学反应，混凝土的强度停止发展外加剂掺多

了，或外加剂里的缓凝成分多了。

强度进展很慢，需要较长时间才能达到水灰比太大水泥的研磨程度太粗不知道有没有道理？某大学高层住宅楼(

以下简称“某高层住宅”)为混凝土剪力墙结构,一层采用商品混凝土泵送施工,混凝土设计强度等级Ｃ0。原因分

析根据混凝土搅拌站有关技术资料,特别是现场取样(不凝固混凝土样品)送“中国建筑材料科学研究院水泥科学

与新型建筑材料研究所”(以下简称“建材院”)化验检测后出具的“分析报告”进行综合分析认为商品混凝土

所用水泥混凝土外加剂等原材料均符合国家标准有关规定。混凝土搅拌站出具的Ｃ混凝土配合比为∶水泥4∶

中砂∶碎石∶水∶混凝土外加剂(单位ｋｇ,水泥为曲宅矿渣号水泥)。
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原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/COq0ShangPinppP64.html
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