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粉煤灰的细度

引用标准GB水泥化学分析方法GB水泥胶砂强度检验方法GB419水泥胶砂流动度试验方法定义：从煤粉炉烟道气

体中收集的粉末称为粉煤灰。取样方法.散装灰取样：从运输工具贮灰库或堆场中的不同部位取份试样，每份试

样￣kg，混合拌匀，按四分法，缩取出比试验所需量大一倍的试样（称为平均样）。袋装灰取样：从每批任抽

袋，从每袋中分取试样不少于kg，按6..2.的方法混合缩取平均试样。

检验项目.1型式检验.1.1拌制水泥混凝土和砂浆作掺合料的粉煤灰成品，供方必须按条规定的技术要求每半年检

验一次。交货检验.1拌制水泥混凝土和砂浆作掺合料的粉煤灰成品，供方必须按条要求，进行细度烧失量和含

水量检验。按条技术要求，天抗压强度比指标低于％的粉煤灰，可作为水泥生产中的非活性混合材料。粉煤灰

出厂合格证，内容包括：a厂名和批号；b合格证编号及日期；c粉煤灰的级别及数量；d质量检验结果。包装标

志运输和贮存.1袋装粉煤灰的包装袋上应清楚标明“粉煤灰”厂名级别重量批号及包装日期。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/Cah7FenMeik63Cw.html
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