
小松BR380,小松破碎机,小松破碎锤

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

小松BR380,小松破碎机,小松破碎锤

钎杆工作中，轴线发生倾斜，当活塞打击在钎杆上时，受到一个倾斜的反作用力，该力可分解一个轴向力和一

个径向力，该径向力可使活塞推向一侧，原来的间隙消失，油膜受到破坏，在油缸和活塞表面之间形成干摩擦

，结果将活塞表面划伤。A．渗碳处理的低合金钢活塞是产生冲击端面凹陷裂纹崩裂的内在原因，我们通过大

量的调查发现，渗碳处理的低合金钢活塞因冲击凹陷裂纹崩裂而失效的占多数。B．活塞打击部位的硬度和钎

杆被打击部位的硬度差要适当，我们通过多年的实践，同时也和国内外著名供应商进行技术交流，结果发现两

者应有一个较合适的硬度，且差值要适当。详细资料-使用小时：小时请填写你要举报的内容，标明举报内容所

在地时段，将有助于我们更及时的处理举报内容。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/OiSOXiaoSongkwWK1.html
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