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各类膨润土生产工艺

一个朋友想开一个膨润土开采加工厂，有哪位朋友知道膨润土加工工艺，特别是市场情况的吗》本人对这个行

业不是很懂，各类膨润土生产工艺还请大家帮助，多谢。是以蒙脱石(也称微晶高岭石胶岭石)为主要成分的粘

土岩—蒙脱石粘土岩,常含少量伊利石高岭石及沸石长石方解石等。根据蒙脱石所含的可交换阳离子种类含量及

结晶化学性质的不同，分为钠基钙基镁基铝（氢）基等膨润土。据不完全统计，中国目前膨润土产品年产销量

约万吨，其中用于铸造型砂～万吨，用于钻井泥浆万吨，用于冶金球团万吨，用于油脂脱色（活性白土）万吨

，用于其他～万吨膨润土也叫斑脱岩或膨土岩。各类膨润土生产工艺最早发现于美国的怀俄明州的古地层中，

为黄绿色的粘土；因加水后膨胀成糊状，后来人们就把这种性质的粘土，统称为膨润土。可以成致密块状，也

可为松散的土状，用手指搓磨时有滑感,小块体加水后体积胀大数倍至数十倍，在水中呈悬浮状，水少时呈糊状

。膨润土有很强的阳离子交换性能，可用于除去食油的毒素汽油和煤油的净化及废水处理；由于有很好的吸水

膨胀性能以及分散悬浮和造浆性，可用于钻井泥浆阻燃(悬浮灭火)，可在造纸工业中做填料，以及优化涂料的

性能，如附着力遮盖力耐水性耐洗刷性等；由于有很好的粘结力，各类膨润土生产工艺还可代替淀粉用于纺织

工业中的纱线上浆，既节粮，又不起毛，浆后各类膨润土生产工艺还不发出异味。膨润土(蒙脱石)因有良好的

物理化学性能，可做粘结剂悬浮剂触变剂稳定剂净化脱色剂充填料饲料催化剂等，广泛用于农业轻工业及化妆
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品药品等领域，是一种用途广泛的天然矿物材料。

生产膨润土

粘土是一种含水铝硅酸盐矿物,一种广泛分布的胶态无光泽有粘性的土,潮湿时是可塑的,焙烧后是坚硬的,其主要

组成是分解了的火成岩与变质岩,其基本组成是高岭土与其他含氢的铝土矿物。

粘土矿物是一种微小的晶体，科学家们发现，粘土矿物晶体中存在一种有趣的缺陷结构，这种结构可能保存相

当多的信息，从而决定晶体生长的取向和构型。,粘土具有独特的可塑性与结合性,成型性能与烧成性能高岭土

高岭土主要由小于个微米的微小片状管状叠片状等高岭石簇矿物(高岭石地开石珍珠石埃洛石等)组成，理想的

化学式为ALO-SiO-HO，其主要矿物成分是高岭石和多水高岭石，除高岭石簇矿物外，各类膨润土生产工艺还有

蒙脱石伊利石叶腊石石英和长石等其各类膨润土生产工艺矿物伴生。

高岭土的化学成分中含有大量的ALOSiO和少量的FeOTiO以及微量的KONaOCaO和MgO等。

据史料记载，法国传教士昂特柯莱，在年一份著名的书简中向欧洲专门介绍过高岭山上瓷土的特点,该文对全世

界的瓷器制造业产生过深远的影响，于是高岭土在欧洲逐渐得名，并成为该类瓷土在国际上的通用名词。

高岭土的可塑性粘结性一定的干燥强度烧结性及烧后白度等特殊性能，使其成为陶瓷生产的主要原料；洁白柔

软高度分散性吸附性及化学随性等优良工艺性能，使其在造纸工业上得到广泛的应用。在涂料中加人防沉剂，

在涂料中引入了疏松网络触变性结构，能使颜填料颗粒悬浮而不结块，防止颜料沉降，改善涂料性能，保持优

良的流平性。

常用防沉剂的特性及在淋涂涂装应用.1有机改性膨润土有机改性膨润土是以天然蒙脱石(主要是水辉石为原料，

与摀盐(如季铵盐)反应而成。在涂料方面，有机膨润土一般作为防沉剂增稠剂用，其防止沉淀的机理是改变体

系的流变性能，使其具有触变性，从而防止颜填料沉降。

不管使用哪种方法加入，要充分发挥有机黏土的增稠效果，必须充分活化，加入极性添加剂，如％含水的甲醇

和乙醇。

这种极性添加剂可在未被取代的有机阳离子所覆盖的薄片表面进行溶剂化，从而降低薄片间的吸引力，并通过

研磨促使极性添加剂渗进薄片间，降低薄片间的吸引力。李正莉等人将有机膨润土加入到铜一环氧导电涂料中
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，发现有机膨润土能很好地解决铜系导电涂料中铜粉的沉降问题，极大地提高了涂层表面的导电性，涂层表面

电阻率最小可达x-。有机改性膨润土作为防沉剂应用到涂料中能显著改善涂料的性能，但由于色泽深，透明度

差，易产生刷痕，增加溶剂用量，漆液固体含量难保证，因此应用时各类膨润土生产工艺还有一定的局限性。

呵呵,国产膨润土都是钙基土,工艺性能很差的,一般都需要进行人工钠化,改性,当然改性后能达到什么样的工艺性

能各类膨润土生产工艺还得分析你的原矿,对原矿打眼分析你的矿的储量,因为膨润土矿分布很不规则,而且多伴

有珍珠岩最重要的一点,你开采出的膨润土矿如含砂量过高,就没有开采价值了,这个问题太广了，膨润土号称“

万能粘土”，用途太广了，涉及铸造饲料药用泥浆用涂料化工等。油漆油墨涂料复合材料改性药品这方面的应

用价格高点，但市场消化量低，铸造冶金球团非开挖工程用的应用价格低，但市场消化量大。总体上技术含量

相对较低同质化竞争激烈，实现赢利需以量取胜，蒙脱石含量越高可应用范围越广，有好矿是关键！有机膨润

土已经被浙江安吉地区的丰虹宇虹等占领国内半壁江山了，后起之秀很难做强做大。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/rfAPGeLeiCulQP.html
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