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雷蒙磨加工工艺

长石矿物作为玻璃工业原料外，其约占总用量的—%，在玻璃生产工艺中，研究钾长石原料的工艺参数，使其

便于在日常产中调整玻璃成分，适于熔化和澄清，钾长石矿物的研究工作必将推动玻璃工业的发展将推动玻璃

工业的发展将推动玻璃工业的发展将推动玻璃工业的发展，使玻璃作为功能材料进入新的发展阶段。长石

含AlO高，铁质含量低，且比氧化铝易熔，不但熔融温度低而且熔融范围宽，主要用来提高玻璃配料中的氧化

铝含量，降低玻璃生产中的熔融温度和增加碱含量，以减少碱的用量。钾长石在开采后需要经过破碎机粉碎后

磨粉机进行精细加工才能用于玻璃陶瓷等行业，针对钾长石的加工，天瑞机械推荐选用高压雷蒙磨粉机进行钾

长石的粉磨工序，钾长石制粉工艺采用高压磨粉机研磨装置采用新型耐磨材料，磨辊和磨环更加的经久耐用。

高压雷蒙磨采用了公斤的高压弹簧，在磨辊和磨环有了一定磨损之后，经过调整高压弹簧，照样雷蒙磨加工工

艺还能正常的制粉加工，磨辊和磨环的使用寿命提升了许多。

在海泡石加工工艺中，重要的设备包括破碎机分级机超细雷蒙磨自动包装机等几种，加工初步，先有破碎机对

大块状的海泡石进行破碎，破碎至-mm，然后通过分级机排出杂质，排渣后的海泡石再进入超细雷蒙磨进行粉体

的加工，加工后的海泡石粉细度在-目之间，可以根据需要自动调节产品细度，超细雷蒙磨的分析机调整十分方

便，并且成品的通筛率也可以达到%以上，磨成粉的海泡石，最后有雷蒙磨的集粉器收集起来，就可以直接进

第1页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz
http://www.jawcrusher.biz
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/ptsb/upload/rpn8LeiMengpsnp2.pdf
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/ptsb/upload/rpn8LeiMengpsnp2.pdf
http://www.jawcrusher.biz


雷蒙磨加工工艺

入自动包装机打包成袋，为成品海泡石粉。

中州机械超细雷蒙磨应用在海泡石加工领域几年，和国内几家大型的海泡石加工企业都是很好的合作伙伴，质

量好价格优使中州海泡石超细雷蒙磨享誉海泡石加工领域转摘自：http//zhongzhoujixiecn/news_3htm中国站和淘

宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/rpn8LeiMengpsnp2.html
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