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粉煤灰陶粒制造工艺

本发明无烧结粉煤灰陶粒，具有容重轻（每立方－千克）强度高（．－．ＭＰａ）导热系数低化学稳定性能好

，且设备投资少工艺简单等特点。无烧结粉煤灰陶粒及制造工艺一种无烧结粉煤灰陶粒，其特征是粉煤灰陶粒

制造工艺包括－－－％（重）粉煤灰，－－－％（重）水泥，－－－％（重）固化剂。

粉煤灰的主要化学成分是SiOAlOFeOFeOCaOTiO，从矿物组成看主要是硅铝氧化物的玻璃体和部分石英莫来石赤

铁矿等结品矿物，具有在高温下的烧结性能。掺粘结剂法就是以粉煤灰为主要原材料，掺加少量粘结剂如粘土

页岩煤研石固化剂等和固体燃料经混合成球利用其中未燃烬的碳，将生料球烧结成外壳坚硬表面有层隔水保气

的釉层内部具有徽孔的陶质粒状物而制得的一种性能较好的人造轻胃料。

生产工艺一般由原料的磨细处理粉煤灰和粘结剂一配料称量一〔改成连接线)混合料加水成球一烧结系统一破碎

机一振动筛一陶粒。对粉煤灰的要求一般为：SiO%一%AlO＜4%FeO4%—%CaOMgO含量%—%，如果粉煤灰太粗

，应适当磨细。
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粉煤灰陶粒制造工艺

粉煤灰陶粒

烧结法生产粉煤灰陶粒原材料配料中的固定碳含量要求一般在%~%，着所用粉煤灰的含碳倾达不到上述要求，

必须要掺加固体燃料，以满足烧结时需要的热量，烧结法对原料的通用范圈广，生产操作方便，产量高，质量

较好，工艺技术成熟。对粉煤灰要求＞μm的颗粒不大于%＞μm的颗粒不大于%;0μm不大于%，含碳量要求小

于%。由于在成球中不加人粘土，除对粉煤灰细度和煤粉细度要求严格外，粉煤灰陶粒制造工艺还应对给料速

度的稳定及成球技术要求也十分严格。

雷蒙磨http//zzhkjxcom磨粉机http//hkmfjcom烘干机http//hgjhkcom煤泥烘干机http//zzhyjxcom回转窑http//zzhkzgcom

石灰窑http//hnhkjtcom烘干机http//hkdrycom。
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