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甘南石英石磨辊进粉原因分析

石英石首先是由意大利百里通研制生产，百利通石英石生产设备,一条生产线的投资亿元人民币，韩华出于市场

考虑与百利通签署的额外的协议——在年前，百利通的设备不允许卖到中国。生产石英石板材，由于设备运行

不稳定，设备维修率高，生产的板材合格率不高，主要有针孔杂质纸皮凹陷色差变形等质量缺陷。但是，目前

行业中甘南石英石磨辊进粉原因分析还有大部分人没有掌握好关键技术，生产出板材不合格，树脂含量高，板

材有气孔，要通过修补表面来处理。压机是生产石英石关键设备，而有些设备制造厂家误认为偏激力越大越好

，压机配备振动电机不合理，导致大马拉小车，使设备运行不稳定，维修故障率较高。二原辅材料的把关巧妇

难为无米之炊，在进原材料之前，尽量找信用度比较好的供应商，树脂石英砂粉玻璃色浆固化剂偶联剂是我们

生产石英石常用的原辅材料。〈五〉色浆要求直接用色浆，因色粉不能完全分散,会导致板材色差〈六〉固化剂

中温固化剂过氧化二乙基已酸叔丁酯(OT)室温引发剂过氧化甲乙酮促进剂环烷酸钴〈七〉偶联剂1硅烷偶联

剂(KH-)三合理的级配比例。总之，我们工作甘南石英石磨辊进粉原因分析还任重而道远，要想做好石英石，甘

南石英石磨辊进粉原因分析还需要大家共同努力，由于石英石目前用机械布料技术甘南石英石磨辊进粉原因分

析还不完全成熟，每次转产清机时间长，清理不干净。石英石是由%以上的石英石填料加百分之几的树脂及辅

料在真空振动加压成型，由于石英石在生产配方中含量较高，所以叫做人造石英石。
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