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锤式破碎机的产品粒度特性曲线

在选矿生产中，为了均衡各破碎段之间的生产负荷，经常需要根据破碎衬板磨损情况和对各段产品的要求，迅

速而准确地调节各段锤式破碎机排矿口的大小。在缺乏实际资料情况下，通常多采用锤式破碎机破碎不同硬度

矿石时的典型粒度特性曲线，该曲线是由大量的生产数据平均统计出来的。生产实践证明，同一类锤式破碎机

在不同排矿口尺寸下破碎硬度和产状相似的矿石时，其所得产品粒度特性曲线的形状是相似的。例如某选矿厂

破碎矿石为中硬矿石，生产中要求其产品最大粒度(d最大)为mm，则相对最大粒度Z最大=，排矿口宽度=mm。从

曲线上可以找出产品中的最大粒度尺寸．可以找出产品中大于排矿口粒度级别(残余百分率)的含量，可以求任

意粒度下的产率及任意产率下的粒度．锤式破碎机的产品粒度特性曲线还可以根据工艺要求的产率确定排矿口

尺寸。
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破碎机破碎生产中，为了均衡各破碎段之间的生产负荷，经常需要根据破碎衬板磨损情况和对各段产品的要求

，迅速而准确地调节各段破碎机排矿口的大小。

在缺乏实际资料情况下，通常多采用各破碎机破碎不同硬度矿石时的典型粒度特性曲线，该曲线是由大量的生
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产数据平均统计出来的。生产实践证明，同一类破碎机在不同排矿口尺寸下破碎硬度和产状相似的矿石时，其

所得产品粒度特性曲线的形状是相似的。建筑垃圾破碎产品粒度要求-0毫米,-毫米,毫米-0毫米,0毫米-mm,毫米-毫

米。

排料蓖子的确定也必须与之相协调,包括是否需要排料蓖子全封或半敞笼条断面形状蓖缝宽度通过能力等。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/K6s1ChuiShiBKUJB.html

第2页 http://www.jawcrusher.biz

http://jawcrusher.biz/zfj/K6s1ChuiShiBKUJB.html
http://www.jawcrusher.biz

