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干粉砂浆的生产和应用

SJG—深圳市地方规范干粉砂浆生产与应用技术规范内容简介本规范的主要技术内容是：总则术语技术要求生

产过程质量控制检验订货与交货应用及验收，并在书末附有砂浆抗渗性试验砂浆含气量试验砂浆保水性试验砂

浆粘结强度试验砂浆吸水率实验及本规范用词说明等内容。SJG—深圳市地方规范干粉砂浆生产与应用技术规

范本书目录总则；术语；技术要求；生产过程质量控制；检验；订货与交货；应用及验收。SJG—深圳市地方

规范干粉砂浆生产与应用技术规范参与书评深圳市建设局关于印发深圳市工程建设技术规范《干粉砂浆生产与

应用技术规范》的通知（年月日深建字3号）根据《深圳市建设工程质量管理条例》的规定，我局组织编写的

深圳市《干粉砂浆生产与应用技术规范》业经审查通过，现批准为深圳市工程建设技术规范(编号SJG—)，自年

月日起执行。术语符号与标记．术语．．干粉砂浆premixeddrymortar干粉砂浆系指由专业生产厂家生产，以经干

燥筛分处理的细集料与胶凝材料矿物掺合料和外加剂按一定的比例混合而成，在施工现场只需加入规定用量的

水(或乳液)拌和均匀可使用的砂浆材料。干粉砂浆在加水(或乳液)拌和前称为干粉砂浆“干混料”，加水(或乳

液)拌和均匀后称为干粉砂浆“拌合料”，在凝固后称为干粉砂浆“硬化体”。．．普通干粉砂

浆ordinarypremixeddrymortar干粉砌筑砂浆premixedmasonrydrymortar干粉砌筑砂浆系指用于砌筑工程的干粉砂浆。

干粉抹灰砂浆premixedplasteringdrymortar干粉抹灰砂浆系指用于抹灰工程的干粉砂浆。干粉地面砂
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浆premixedscreedingdrymortar干粉地面砂浆系指用于建筑地面楼面及屋面的干粉砂浆。干粉防水砂

浆premixedwater-resistancedrymortar干粉防水砂浆系指具有一定防水性能的干粉砂浆。．．特种干粉砂

浆specialpremixeddrymortar特种干粉砂浆系指具有一定特殊功能(如抗裂高粘结装饰性)的干粉砂浆，包括：彩色

装饰干粉砂浆饰面砖粘结剂界面处理剂填缝剂腻子等。

．符号与标记．．符号GQ——干粉砌筑砂浆GM——干粉抹灰砂浆GD——干粉地面砂浆GFM——干粉防水抹灰砂

浆GFD——干粉防水地面砂浆GT——特种干粉砂浆．．标记普通干粉砂浆干粉砌筑砂浆和干粉地面砂浆的标记

可按其类别和强度等级的组合表示。标记示例：GQ↑↑│││└─────强度等级│└───────干粉

砂浆类别干粉抹灰砂浆的标记按其类别和强度等级的组合表示，同时干粉砂浆的生产和应用还需在后面加上“

内”或“外”以区分内墙或外墙抹灰。标记示例：GM(内)↑↑↑│││││└────内墙抹灰砂浆│││└

───────强度等级│└─────────干粉砂浆类别干粉防水砂浆的标记符号可按其类别强度等级

和抗渗等级的组合表示。标记示例：GFM—↑↑↑│││││└─────抗渗等级│││└───────

强度等级│└─────────干粉砂浆类别特种干粉砂浆特种干粉砂浆的标记可按其类别产品的特殊功能

用途的组合表示。标记示例：GT—××××↑↑│└───────产品特殊功能用途│└────────

──特种干粉砂浆技术要求．基本要求．．干粉砂浆除应满足本规范的要求外，尚应符合国家现行有关标准的

相关规定，当有其他特殊设计要求时，可由供需双方另行商定。．．干粉砂浆拌合料的凝结时间由供方按一般

情况在产品设计中确定，需方亦可在有特殊的操作要求时向供方提出并由双方协商确定。

．．干粉砂浆的性能指标中，干粉砂浆硬化体的性能指标包括抗压强度粘结强度抗渗性吸水率和收缩率等；干

粉砂浆拌合料的性能指标包括稠度保水性含气量和凝结时间等；干粉砂浆干混料的性能指标主要有外观。．普

通干粉砂浆的技术要求．．干粉砌筑砂浆干粉砌筑砂浆强度等级分为：M，M．，M0，M，M0。

干粉砌筑砂浆应具有良好的工作性能，砂浆的稠度宜由需方根据砌体类型和施工工艺通过试验并和供方协商确

定。表．．－干粉砌筑砂浆的性能指标≥．注：当干粉砌筑砂浆用于承重砌体时，应提供砌体强度的型式检验

报告，其指标应符合《砌体结构设计规范》(GB5—)中的有关规定。表．．干粉地面砂浆的性能指标┏━━━━

┯━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━┓┃强度等级│稠度(mm)│d收缩率(%)│d抗压强度(MPa)┃┠─

───┼────┼──────┼────────┨┃M│≤│≤．│≥．┃┃M│││≥．┃┃M5│││

≥5．┃┗━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━┛．．干粉防水砂浆干粉防水砂浆抗渗等

级分为：P，P。当干粉防水砂浆使用于抹灰地面工程时，其稠度保水性抗压强度含气量等应与相应的抹灰砂浆

或地面砂浆一致，同时尚应符合表．．的要求。公司经营搅拌机腻子粉搅拌机涂料搅拌机干粉砂浆搅拌机真石

漆搅拌机目前产品范围涵盖水冷风冷螺杆冷水机组等行业，为实现高品质供给有力的保障。公司已具有十几年

设计制造管理服务的厚实经验，前后与杜邦大金瑞士工程塑胶和国内相关科研院所精密合作技能交流，将最新

第2页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz


干粉砂浆的生产和应用

的科研成果应用于设备防腐工程。并采用国际标准进行设计生产，以国内外化工石油能源等应用本公司产品的

客户而言，森凯是更为成功的合作伙伴。

主要技能参数袋重误差±kg(水泥)袋重合格率%?白觳??-t/h单袋重量-kg(可调)该机自动上料,全封闭无污染,占地

少无晃动,噪音低,省时省力,搅拌平均,效率高,可用于干粉砂浆和腻子粉的混合搅拌,是目前国内首创的自动生产

线,性能可靠,可精确计量,具有国内领先技能水平。本机共-台电机,有手动出料和半自动罐装两种,混合轴混为双

活结反转脱落结构,拆装维修方便,轴承部分是由石棉绳与橡胶油封相结合的密封结构且经久耐用。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/nbTmGanFenhsDkr.html
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