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磨矿设备有哪些

磨矿成本是选矿厂中较高的一部分，如何有效合理地控制磨矿细度是直接降低选矿成本，提高选矿厂经济效益

的重要因素。

归纳起来，影响磨矿细度的因素有：原矿硬度破碎粒度大小格筛筛孔给矿量大小球磨机型号钢球数量钢球大小

比例球磨机衬板磨损节能球磨机转速分级机转速分级机主轴提升高度分级机叶片磨损分级机溢流堰高低分级机

下开口高低分级机下开口大小分级机上开口高低分级机上开口大小返砂处水流大小节能球磨机给水大小球磨机

排矿口处冲水大小等。但在生产中，在选矿工艺技术要求的前提下，可进行合理配矿，尽可能的使矿石大小均

匀，块状粉状矿配比合理平稳。

另外在节能球磨机皮带给矿处，皮带由于长时间磨损可能会漏矿，漏下的大多情况下是粉矿，这部分漏矿必须

尽可能的及时补加到节能球磨机里，若长时间堆放，集中的进行添加，会造成球磨给矿不均匀，引起生产不稳

定。一些选矿厂球磨工在设备检修后，由于分级机中的矿砂没有清理干净，在长时间沉集下，矿泥沉的较实，

在下放分级机主轴时，由于不细心，没有把主轴完全放下，造成返砂量较正常情况少。格子型球磨机各种规格

子型球磨机的构造基本相同，球磨机的筒体用厚约～毫米的钢板卷制焊成，磨矿设备有哪些的两端焊有铸钢制

第1页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz
http://www.jawcrusher.biz
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/zfj/upload/tHZeMoKuangFXjnC.pdf
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/zfj/upload/tHZeMoKuangFXjnC.pdf
http://www.jawcrusher.biz


磨矿设备有哪些

的法兰盘，筒体内装有衬板，用锰钢铬钢耐磨铸铁或橡胶等材料制成，其中高锰钢应用较广，使用橡胶尚处于

试制阶段。衬板厚约～毫米，与筒壳之间有～毫米的间隙，用胶合板石棉垫或塑料极或橡皮铺在其中，用来减

缓钢球对简体的冲击。

选矿流程中根据其需要不同，要用到许多中不同类型的设备，如球磨机棒磨机螺旋分级机浮选机磁选机振动筛

烘干机等，今天我们要讲到的是其中的一部分——磨矿分级设备。格子型球磨机各种规格子型球磨机的构造基

本相同，球磨机的筒体用厚约8～毫米的钢板卷制焊成，两端焊有铸钢制的法兰盘，筒体内装有衬板，用锰钢

铬钢耐磨铸铁或橡胶等材料制成。溢流型球磨机溢流型球磨机因其排矿是靠矿桨本身高过中空轴的下边缘而自

流溢出，无需另外装设沉重的格子板。

振动磨矿机振动磨是在高频下工作，而高频振动易使物料生成裂缝，且能在裂缝中产生相当高的应力集中，故

磨矿设备有哪些能有效地进行超细磨。

这种机械的弹簧易于疲劳而破坏，衬板消耗也较大，所用的振幅较小，给矿不宜过粗，而且要求均匀加入，通

常磨矿设备有哪些适用于将～毫米的物料磨至～微米。喷射磨矿机喷射磨是一种把物料的细磨与分级干燥等作

业相综合的新型干磨设备，主要用在化工和建筑材料工业，但最近有用于磨矿的趋势。水力旋流器水力旋流器

的上部呈圆柱形，下部呈圆锥形，圆柱体的中央插入一根溢流管，上部外侧有一与其相切的进浆管，主要用于

细粒级的分级矿浆浓缩脱泥脱水等。~~~~~~汇聚阳光创译梦想~~~~~~~服务内容：笔译：包括报告法规标书

合同技术手册和行业规范。举报磨矿设备工业上所用的磨矿设备,磨粉设备类型较多，其分类情况大致如下：一

根据磨矿提质的类型可以分为：磨矿设备介质为金属球（钢球或铸铁球）。

二根据磨矿设备,磨粉设备排矿方式可以分为：溢流型磨矿机磨矿设备有哪些是通过排矿端的中空轴颈自由溢出

矿浆的。
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