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齐纪渝，杨企泰，贾建民，徐向阳;中速磨煤机高铬铸铁易磨损件的研究与试制J;华北电力大学学报（自然科学

版）;年期齐纪渝，杨企泰，贾建民，徐向阳;中速磨煤机高铬铸铁易磨损件的研究与试制J;华北电力大学学报（

自然科学版）;年期随着人类社会生产力的发展，锅炉的蒸发量不断增大，已由每小时几吨的小型锅炉发展到每

小时几千吨的大型锅炉，由层状燃烧的火床炉到悬浮燃烧的煤粉炉，燃料的颗粒由煤块发展到煤粉。本文以某

电厂中速磨煤机为例，根据生产运行过程中中速磨煤机的运行现状来分析磨煤机震动的原因，并根据磨的结构

特性，改变机械设计参数，调整磨运行状况，从而解决中速磨煤机的震动问题。近年由于能源短缺，尤其国家

对优质煤资源的限制开采方针，造成各大电力化肥等公司原材料成本大幅上升，各个公司分别降低原材料引进

的标准，从而使锅炉燃煤情况明显恶化，磨煤机震动磨损情况加剧。

在这种形势下如何提高磨煤机运行周期，是各公司减少维修次数，降低维修成本，维持长周期运行的基本问题

之一。中速磨煤机的基本构造中速磨的结构和工作原理中速磨内部空间布置二个相对的棍子均匀地分布在磨盘

滚道上，其辊套绕着固定辊轴在磨盘上滚动。磨煤机下磨盘在电机减速机的驱动下旋转，从而带动磨棍做相对

转动，原煤从中央加料口进入旋转的磨盘，在离心力的作用下被甩到磨环滚道，依靠棍子与磨环间碾压挤压作

用把煤磨制成煤粉；同时干燥的一次凤从四周环形风道送人到磨煤机把磨好的的煤粉进行干燥并输送到煤粉分
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离器中进行分离，合格的煤粉送入一次风管，不合格的煤粉重新回到磨煤机中再磨；一些难磨的杂物（煤矸石

等）被甩至废料箱中，人工排出。中速磨煤机的优点与缺点优点：结构紧凑，体积小，重量轻，占地少，金属

消耗少，投资低，磨煤电耗低，噪声小，煤粉的均匀性好。缺点：磨煤机部件易磨损，不易磨硬质煤和灰分大

的煤，对石块木块铁块较为敏感，同时由于热风温度不易过高，所以在磨制水分大的煤时较为困难，另外结构

比较复杂，需严格地定期检修，对煤种有一定的选择性，一般用于磨制烟煤包括贫煤。

烟煤一般为粒状小块状，也有粉状的，多呈黑色而有光泽，质地细致，含挥发分%以上，燃点不太高，较易点

燃；含碳量与发热量较高，燃烧时上火快，火焰长，有大量黑烟，燃烧时间较长；大多数烟煤有粘性，燃烧时

易结渣。

中速磨煤机

原煤煤矸石过多或含有大量块状杂质，会增加磨煤机磨棍碾压负荷，电流波动，电耗增加，磨辊运行周期减少

，磨棍疲劳断裂，甚至有大块杂质卡在磨辊与磨环中间，造成磨煤机过电流跳车或其内部元件损坏。

中速磨煤机易磨件的寿命问题中速磨不可以在运行过程中通过添加钢球等方法来解决磨件的磨损问题，同时中

速磨煤机的碾磨件磨损后会带来出力下降，煤粉细度变粗等问题，因此中速磨煤机易磨件的寿命问题在中速磨

运行过程中很重要。中速磨的碾磨部件磨棍和衬板是易磨部件，其寿命主要取决于三个因素：一是碾磨件所用

耐磨材料的性能；二是煤的磨损指数和磨煤机的运行参数；三是中速磨煤机易磨部件在失效前可供磨损的金属

量，有效碾磨金属量。辊轮与磨盘之间倾斜角可在～范围内摆动，从而改变辊轮的磨损面，因此磨损较均匀，

有效碾磨金属含量较高，寿命较长。煤的磨损指数（哈氏可磨系数）对中速磨煤机的寿命影响是很大的，中速

磨煤机选用Ke的煤质，所以烟煤是最好的选择。在设计和运行中，煤粉细度的选择主要是取决于：煤的燃烧性

能（煤的挥发分高，灰分少，煤粉就可粗些）；煤的燃烧方式炉膛热负荷等，炉膛的容积热负荷低，容许的火

焰行程较长，煤粉可以粗些；煤粉的均匀性指数越大，过大煤颗粒占的比例就越少，允许煤粉也就相对粗些。

煤粉细度与磨煤机出力是相关的，这就要保证磨煤机通风量与煤量成一定比例，通风量过大锅炉易脱火，通风

量过小磨煤机易堵煤。

式磨煤机
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磨煤机环形气流速度应选择一合理数值，以保证研磨区具有良好的空气动力特性，气流应能托起大部分煤粒，

但仅携带少量煤粒进分离器，其余部分仍返回碾磨区，在碾磨区元件周围形成一定厚度的循环煤层，以便保证

一定的磨煤出力，减少石子煤的排放量。风环气流速度过低，不仅会降低磨煤出力，而且煤粉过细，石子煤排

放量增加；流速过高，又会使煤粉变粗，阻力增大，通风电耗增加。中速磨煤机震动原因分析通过对中速磨煤

机所用煤质易磨件配风的了解，就可以找到磨煤机震动原因的着手点。煤质分析近年来，由于国内煤炭资源短

缺，尤其冬季用煤形势紧张，该厂所进原煤煤质大不如前，煤内掺杂煤矸石等大块不易磨物质增多，使得磨煤

机运行周期降低。自年###磨煤机震动明显增大，因磨震动引起的停车次数达到平均每年次，严重影响到该厂安

全生产形势。

这些物质在磨煤机内部靠磨棍碾磨，由于其质量高，不易磨损，在磨棍未磨碎后被离心力甩至废料箱，但这个

过程中，磨棍碾磨强度增大，磨棍与磨盘间隙由于这些掺杂在磨盘上的硬物存在造成的煤层厚度不均从而大幅

波动，使辊套金属疲劳度增大。在每次磨停运检修时，易磨件磨损严重，最近一次检修中，磨煤机衬板磨损达

面积（cmcm），磨损深度cm，这极易造成磨煤机震动。同时，一次风量增大后，大量未磨碎也未能甩出的煤矸

石在吹起后由于重力作用落下，一部分沉积在环形风道内，造成环形风道堵塞，磨棍曲轴磨损加剧，当曲轴磨

细后，又易造成磨棍不平衡，磨煤机左右摇摆震动。解决中速磨煤机震动的方法研究在分析了中速平盘磨震动

原因后，我们可以在磨煤机本身结构和运行调整检修维护中找到一些解决磨煤机震动的方法，下面是我们提出

一些方案。

山西电力设备厂-产品介绍-MPS&MBF中速磨煤$耐磨件—磨辊总成普通高低速磨煤机相比，中速辊轮式磨煤机,中

速钢球磨煤机具有结构紧凑体积小占面积小研磨MBF型磨煤机调试程序运行优化介绍介绍日照发电厂MW机组配

置MBF型中速磨煤机调试程序运行特性运行优化以及密封环改进情况。壳在℃高温及℃深冷rm高速，摘要沙角B

电厂是国内首次使用MBF型中速磨电厂本文介绍了这种磨结构特点使用情况于红旭中速磨煤机运行特性计算机

仿真研究D吉林大学年董文中火电厂钢球磨煤机料位MPSZGMMBFHPRP型中速磨煤机是上世纪八九十年代我国引进

高效节能中速辊轮式磨煤机,中速钢球磨煤机适用于大出力机组新型磨煤机。

据不完全统计,截至年底,我国投入运行的MPSMBF型磨煤机已达台,正在安装和计划安装的将近百台。?谠寄茉吹忍

氐悖??彼?哂蟹鬯椤⒏稍锖褪渌兔悍鄣裙δ埽?叶悦褐实氖视π越锨浚?裳心フ嘉夜?禾孔试矗罚担ヒ陨系难堂海?允

境龆捞氐挠诺悖?壳埃??谖夜?幕鸬绯У玫焦惴河τ茫ⅲ?ВАＭü?堵值男??脱刈菹蚬斓赖囊贫???汗灯教ㄉ厦娴脑?

翰Φ狡ご?稀?MPsMBF型中速磨煤机的工作原理该型磨煤机设有外(本文共计页)磨辊总成由辊胎辊芯支架轴及轴承

等主要零件组成。
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原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/GMwgZhongSuAdUu7.html
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